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A b s t r a c t. Romanesque collegiate church in Opatów (south-eastern Poland) belongs to
the best-preserved Early Mediaeval edifices in Poland. Its date of origin, founder, architects
and history are still unclear despite numerous investigations carried out since the beginning
of the 19th century. It is clear that local sandstones were used in the construction of the impres-
sive church. Present investigations resulted in the inventory of the stones used as a building
material: their petrography, size of blocks and strange holes and striae on some of their sur-
faces. Dominant sandstones have different colours: white-greyish or grey-brownish. They are
built of very fine-grained, well sorted quartz with siliceous-clayey binder. All sandstone blocks
have similar heights (most frequent average 34–38 cm), but different lengths. Longer (up to 62 cm)

are placed in the oldest parts of the edifice, shorter (up to 48 cm) form younger fragments and might have been reused after destruction
of previous undefined buildups. The sandstones represent Lower Jurassic sediments exposed currently on the slopes of the Opa-
tówka River valley in Podole, some 5 km NE of Opatów. Only a few sherry (reddish) sandstone blocks found in various parts of the walls
are probably replacements during post-Romanesque reconstructions. They represent Lower Triassic sandstone from Lipowa, 3 km NE of
Opatów. Lancetoidal grooves, 5–20 cm long, and hemispherical holes of 1–4 cm in diameter are apparently of anthropogenic origin
(apotropaic marks); however, their purpose is unclear. It is supposed that the grooves are traces of tool sharpening or grinding, while
the holes are places where sandy or dusty material was acquired for magical or medical purposes.

Keywords: Romanesque period, masonry, Lower Triassic and Lower Jurassic sandstones, apotropaic marks

Kolegiata pw. œw. Marcina z Tours w Opa-
towie (woj. œwiêtokrzyskie; ryc. 1) jest jedn¹
z najwspanialszych w Polsce, dobrze zachowa-
nych romañskich budowli sakralnych. Wci¹¿
jednak, mimo prowadzonych od ponad 100 lat
badañ archeologów, historyków sztuki i history-
ków architektury oraz poszukiwañ dokumen-
tów, nie ma pewnoœci co do czasu jej budowy,
fundatora, pochodzenia projektantów i wyko-
nawców, historii wznoszenia, a tak¿e przyczyn
wyboru miejsca posadowienia (Florek, 2007).
Od pocz¹tku XIX w. wymienia siê trzy Ÿród³a
pochodzenia piaskowców zastosowanych do
budowy murów tego koœcio³a i podkreœla ró¿ny
sposób opracowania ich lic (por. £uszczkie-
wicz, 1900). Celem badañ by³a weryfikacja
owej identyfikacji piaskowców na podstawie
wspó³czesnej znajomoœci petrografii kamieni
budowlanych w okolicy Opatowa oraz ich in-
wentaryzacja. Dodatkowo zwrócono uwagê na
widoczne na niektórych ciosach piaskowcowych
zagadkowe ¿³obienia o pod³u¿nych i pó³kuli-
stych kszta³tach.

GEOGRAFIA I GEOLOGIA
OKOLIC KOLEGIATY

Opatów jest usytuowany na Wy¿ynie San-
domierskiej (ryc. 2), bêd¹cej czêœci¹ Wy¿yny
Kieleckiej (Richling i in., 2021). Kolegiatê
zbudowano na p³askim cyplu o powierzchni ok.
0,5 ha, który od pó³nocy jest oblany wodami
Opatówki, a od zachodu jej prawym dop³ywem
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Ryc. 1. Kolegiata pw. œw. Marcina z Tours w Opatowie. Wszystkie fot. J. Magiera
Fig. 1. Collegiate church dedicated to Saint Martin from Tours in Opatów. All
photos by J. Magiera
Ryc. 2. Lokalizacja Opatowa
Fig. 2. Location of Opatów



– Rzek¹ Marcinkowsk¹. Wzd³u¿ s¹siaduj¹cej z koœcio³em
Opatówki przebiega droga prowadz¹ca z Kielc (oddalo-
nych o ok. 60 km na zachód od Opatowa) do Sandomierza
(znajduj¹cego siê w odleg³oœci zaledwie 30 km na po³ud-
niowy wschód od miasta).

Pod wzglêdem geologicznym okolice Opatowa stano-
wi¹ przed³u¿enie Gór Œwiêtokrzyskich w kierunku po³ud-
niowo-wschodnim. Na silnie zdenudowanych utworach
paleozoicznych, wieku od kambru po dewon œrodkowy,
nale¿¹cych do ³ysogórskiej strefy fa³dów (¯elaŸniewicz
i in., 2011), niezgodnie le¿¹ osady permu, triasu i jury. W oko-
licy Opatowa na powierzchni terenu ods³aniaj¹ siê ska³y
zdatne do potrzeb budownictwa – kwarcytowe pias-
kowce kambru i dewonu oraz czerwone piaskowce (pstry
piaskowiec) i bia³e piaskowce (lias). Uskoki sprawiaj¹, ¿e
gdzieniegdzie utwory dewoñskie i jurajskie s¹siaduj¹ ze
sob¹ w ods³oniêciach, jak np. we wsi Podole za³o¿onej na
pó³nocny wschód od Opatowa (Dowgia³³o, 1974). Wszyst-
kie ska³y paleozoiczne i mezozoiczne s¹ przykryte grub¹
warstw¹ osadów czwartorzêdowych, przewa¿nie lessów,
st¹d te¿ starsze utwory ukazuj¹ siê g³ównie w dolinach rzek
i potoków. Teren miejscami jest p³aski, miejscami zaœ fali-
sty. Krajobraz wy¿yny, z charakterystycznymi, g³êbokimi
w¹wozami, zosta³ ukszta³towany przez erozjê lessów.

ARCHITEKTURA I HISTORIA

Kolegiata opatowska zosta³a zbudowana na pustkowiu.
Najbli¿sze zamieszka³e tereny by³y znane jako osada

¯migród i znajdowa³y siê po przeciwnej stronie Opatówki
(Florek, 2007).

Pierwotna, romañska budowla by³a orientowan¹,
trójnawow¹ bazylik¹ z transeptem o ramionach zakoñczo-
nych od wschodu apsydami i podobnie zamkniêtym
prezbiterium (ryc. 3). Od strony zachodniej nawy koñ-
czy³y siê wie¿ami o podstawach w kszta³cie kwadratów.
Miêdzy wie¿ami znajdowa³a siê kruchta otwarta ku
zachodowi, z trzema arkadami opartymi na kolumnach,
portal zaœ by³ umieszczony we wschodniej œcianie kruchty.
D³ugoœæ ca³ej budowli wynosi ok. 42 m, w czêœci nawowej
ok. 18 m, a szerokoœæ transeptu 25 m (Tomaszewski, 1974).
Mury, o gruboœci 1,10 m, by³y wykonane w technice opus
emplectum: piaskowcowe lica muru, oddalone od siebie
o ok. 0,6 m, by³y zwi¹zane mieszanin¹ zaprawy, najpraw-
dopodobniej wapiennej, i ró¿nej wielkoœci kamieni ³ama-
nych (G¹ssowski i in., 1954).

Kolegiata opatowska w stosunkowo krótkim czasie po
wzniesieniu zosta³a przebudowana lub odbudowana, rów-
nie¿ w stylu romañskim (Jarzewicz, 2009). Zmiany
nast¹pi³y g³ównie w prezbiterium i fasadzie (ryc. 4). Od
wschodu w miejsce apsydy zamykaj¹cej prezbiterium
postawiono mur, który zmieni³ kszta³t pomieszczenia na
prostok¹tny. W fasadzie zamurowano portyk i przebudo-
wano wie¿e. W pierwotnej kruchcie powsta³a krypta
po³¹czona schodami z naw¹. Portal zosta³ przeniesiony do
po³udniowej œciany œwi¹tyni.

Wie¿e zachodniej fasady (ryc. 5), o wysokoœci ok. 26 m,
ró¿ni¹ siê. Po³udniowa ma cokó³ i lizeny, czyli pionowe

13

Przegl¹d Geologiczny, vol. 71, nr 1, 2023

Ryc. 3. Zarys pierwotnych murów romañskiej kolegiaty w Opatowie (wg Tomaszewskiego, 1974)
Fig. 3. Sketch of the primary walls of the collegiate church in Opatów (after Tomaszewski, 1974)
Ryc. 4. Zarys murów romañskiej kolegiaty w Opatowie po przebudowie (wg Œwiechowskiego, 1985). Lini¹ przerywan¹
zaznaczono mury dobudowane
Fig. 4. Sketch of the walls of the collegiate church in Opatów after reconstruction (after Œwiechowski, 1985). Dotted lines
show new walls



wystêpy opinaj¹ce naro¿a, siêgaj¹ce okapu nawy g³ównej.
Wy¿ej wie¿a jest podzielona gzymsami na zwê¿aj¹ce siê
ku górze cztery kondygnacje z biforiami, tzn. arkadowymi
oknami podzielonymi kolumienkami. Wie¿a pó³nocna, w jej
romañskiej czêœci, ma znacznie prostsz¹ budowê, bez
lizen, biforiów i kondygnacji. Jest wyraŸnie zwi¹zana ze
œcianami dawnego portyku, podczas gdy wie¿a po³udniowa,
oddzielona lizen¹, nie ma tak silnego powi¹zania z dawn¹
krypt¹.

Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wie¿a po³udniowa zosta³a
ponownie wzniesiona w tym samym czasie co prezbite-
rium, a tym samym dolna czêœæ wie¿y pó³nocnej, wraz
z murami nawy i transeptu, to najstarsze czêœci budowli
(Jarzewicz, 2009). Mur romañski zosta³ równie¿ rozpo-
znany w pomieszczeniu (o wymiarach 5 � 10,5 m i wyso-
koœci ok. 8,5 m) przyleg³ym od po³udnia do œciany wie¿y
po³udniowej (G¹ssowski i in., 1954).

Budowê bazyliki rozpoczêto zapewne w pierwszym
30-leciu XII w., przebudowano zaœ prawdopodobnie w
drugiej po³owie tego wieku. Wskazuj¹ na to rozwi¹zania
architektoniczne i detale kamieniarskie (Tomaszewski, 1974;
Œwiechowski, 2009). Oznaczenia wieku inkluzji organicz-
nych z próbki zaprawy wapiennej, wykonane metod¹
radiowêglow¹, wskazuj¹ na rok 1160 (Kamiñska, 2009).
Najstarsze Ÿród³a pisane dotycz¹ce œwi¹tyni pochodz¹

z pierwszej po³owy XIII w. i s¹ zwi¹zane z obecnoœci¹ przy
koœciele zgromadzenia kanonickiego, a tak¿e z przekaza-
niem koœcio³a przez Henryka Brodatego biskupom lubu-
skim, prowadz¹cym prace misyjne na Rusi (Œwiechowski,
2009).

KAMIEÑ

Mury kolegiaty s¹ zbudowane z ciosów piaskowco-
wych, których powierzchnie maj¹ barwy szarobia³e, szaro-
br¹zowe i wiœniowe. P³yty piaskowcowe zastosowane do
wspó³czesnych prac naprawczych s¹ bia³e. W widocznych
œcianach nawy i wie¿ przewa¿aj¹ piaskowce szarobia³e.
W œcianach prezbiterium i transeptu przewa¿aj¹ piaskowce
szarobr¹zowe, ale w dolnych czêœciach tych œcian szaro-
bia³e.

Piaskowce wiœniowe, zdaniem Œwiechowskiego (1954),
zosta³y dodane póŸniej, w trakcie póŸnogotyckiej przebu-
dowy i prac konserwatorskich. Wystêpuj¹ bowiem jedynie
w szczytowych murach gotyckiego transeptu oraz w posta-
ci pojedynczych p³yt i elementów architektonicznych
(odrzwia, obudowy okien), g³ównie w œcianie frontowej,
podlegaj¹cej licznym przebudowom. Jeden z ciosów szare-
go piaskowca z fryzu romañskiego zamieniono tam na wiœ-
niowy i przeniesiono do coko³u dobudowanej kaplicy, gdzie
znajduje siê obecnie.

Próbki ska³ pobrane z ró¿nych fragmentów œcian kole-
giaty, niezale¿nie od barwy, reprezentuj¹ doœæ jednolity
materia³ petrograficzny. S¹ to bardzo drobnoziarniste pias-
kowce, niekiedy mu³owce, bardzo dobrze wysortowane,
g³ównie o kwarcowym materiale okruchowym (tab. 1).
Ziarna s¹ przewa¿nie izometryczne, w wiêkszoœci pó³ob-
toczone i pó³ostrokrawêdziste, o prostym œciemnianiu
œwiat³a i z nielicznymi spêkaniami. Czêsto maj¹ fragmen-
tarycznie rozwiniête obwódki regeneracyjne. Wœród ziaren
kwarcowych dosyæ równomiernie i bez³adnie jest roz-
mieszczony detrytus zwêglonych szcz¹tków roœlin i ziaren
pirytu, o œrednicach zbli¿onych do œrednic ziaren kwarco-
wych. Widoczne s¹ tak¿e pojedyncze okruchy ska³ krze-
mionkowych i blaszki muskowitu. Sporadycznie wystêpuj¹
silnie zwietrza³e skalenie potasowe. Spoœród minera³ów
ciê¿kich pojawiaj¹ siê ziarna cyrkonu, rutylu i turmalinu.
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Ryc. 5. Fasada kolegiaty w Opatowie
Fig. 5. Facade of the collegiate church in Opatów

Ryc. 6. Szarobia³y piaskowiec z po³udniowej apsydy kolegiaty w
Opatowie. Mikrofotografia, œwiat³o spolaryzowane przechodz¹ce,
polaryzatory skrzy¿owane
Fig. 6. Greyish-white sandstone from southern apse of the collegiate
church in Opatów. Microphotograph, polarized transmitted light,
crossed polars



Szkielet ziarnowy opisywanych piaskowców jest zwarty,
miejscami ustalony, miejscami nieustalony, o kontaktach
g³ównie punktowych i wklês³o-wypuk³ych (ryc. 6, 7 i 8).
Spoiwo jest ubogie, krzemionkowe lub krzemionkowo-ila-
ste, zwykle kontaktowo-porowe. Krzemionka w spoiwie
wystêpuje w formie opalu, chalcedonu i bardzo drobnego
py³u kwarcowego. ¯ó³tordzawy sk³adnik spoiwa ilastego
barwi ska³ê na szarobr¹zowo, czerwony zaœ na wiœniowo.
Miejscami piryt nadaje ska³om rdzaw¹ plamistoœæ.

Ciosy piaskowcowe romañskich murów kolegiaty
maj¹ ró¿ne wymiary (tab. 2). W najstarszych czêœciach
œwi¹tyni – w po³udniowej i pó³nocnej œcianie transeptu
oraz w dolnej czêœci œciany wie¿y pó³nocnej – œrednia sze-
rokoœæ ciosów osi¹ga 53–62 cm, w póŸniej wzniesionych
murach wie¿y po³udniowej 48 cm, a w œcianie prezbite-
rium maksymalnie 45 cm. Szerokoœæ bloków skalnych jest
najbardziej zró¿nicowana w œcianach transeptu i obu wie¿,

przy czym wysokoœæ ciosów w tych œcianach jest bardzo
podobna – œrednio wynosi 34–38 cm.

Na powierzchniach piaskowców szarobia³ych i szaro-
br¹zowych dosyæ czêsto pojawiaj¹ siê drobne dziurki
o œrednicy od 1,0 do 5,0 mm i g³êbokoœci kilku centy-
metrów (ryc. 9). S¹ to pozosta³oœci po korzeniach roœlin
w pozycji wzrostu. Miejscami widaæ tak¿e œlady ¿erowania
w osadzie, zachowane w formie wa³ków. Kora zwietrzeli-
nowa jest cienka i zwykle ciemniejsza ni¿ piaskowiec
(ryc. 10), zw³aszcza w górnych czêœciach œcian, zapewne
wskutek zanieczyszczenia sadz¹.

Wedle oceny wydanej przed ponad 100 laty przez
£uszczkiewicza (1900) w murach kolegiaty zastosowano
piaskowce jasne o barwie szaro¿ó³tej z Kunowa ko³o
Ostrowca Œwiêtokrzyskiego (ok. 20 km na NW od Opatowa);
szare o barwie makowej ze wsi Podole (5 km na NE od
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Tab. 1. Charakterystyka petrograficzna piaskowców z murów kolegiaty w Opatowie
Table 1. Petrography of sandstone from the walls of the collegiate church in Opatów
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Ryc. 7. Spoiwo krzemionkowo-ilaste szarobr¹zowego piaskowca
z po³udniowej œciany prezbiterium kolegiaty w Opatowie. Mi-
krofotografia, œwiat³o spolaryzowane przechodz¹ce, polaryzatory
skrzy¿owane
Fig. 7. Siliceous-clayey binder in the grey-brownish sandstone from
southern wall of the presbytery of the collegiate church in Opatów.
Microphotograph, polarized transmitted light, crossed polars

Ryc. 8. Spoiwo krzemionkowo-ilaste wiœniowego piaskowca ze
œciany pó³nocnej wie¿y kolegiaty w Opatowie. Mikrofotografia,
œwiat³o spolaryzowane przechodz¹ce, jeden polaryzator
Fig. 8. Siliceous-clayey binder with hematite in the sherry sandstone
from the wall of the northern tower of the collegiate church in
Opatów. Microphotograph, polarized transmitted light, single
polarizer

Tab. 2. Wymiary ciosów w murach kolegiaty opatowskiej
Table. 2. Size of stone blocks in the walls of the collegiate church in Opatów

Lokalizacja
Location

Transept, œciana S
Transept,

southern wall

Wie¿a N
Northern tower

Wie¿a S
Southern tower

Transept,
œciana N
Transept,
northern

wall

Prezbiterium, œciana S
Presbytery, southern wall

Cokó³
Plinth

Œciana
Wall

Gzyms
Cornice

Wymiar / Size [cm] S W S W S W S W S W S W S W

Min. 24 11 12 20 27 24 11 22 13 13 9 18 14 18

Max. 108 53 90 46 80 40 115 53 86 19 86 58 74 31

Œrednia / Average 57 38 53 34 48 33 62 34 42 16 45 30 40 23

Odch. standardowe
Std. deviation 16 7 16 7 15 6 19 6 15 2 16 7 16 6

Wsp. zmiennoœci
Coeff. of variability 28 18 30 20 31 18 30 17 36 12 35 23 40 26

Liczba pomiarów
Number of measurements

88 162 25 299 39 379 36

S – szerokoœæ / width; W – wysokoœæ / height

Ryc. 9. Œlady po korzeniach roœlin w ciosie piaskowcowym z ko-
legiaty w Opatowie
Fig. 9. Root structures in a sandstone block in the collegiate
church in Opatów

Ryc. 10. Kora zwietrzelinowa na piaskowcowym ciosie z kolegiaty
w Opatowie
Fig. 10. Weathering crust on a sandstone block in the collegiate
church in Opatów



Opatowa) i czerwone, przypominaj¹ce kolorem rudê ¿ela-
za, z Czerwonej Góry (ok. 9 km na NW).

Piaskowce szarobia³e s¹ zapewne owymi piaskowcami
szarymi o barwie makowej, opisanymi przez £uszczkiewi-
cza (1900), natomiast piaskowce szarobr¹zowe wczeœniej
by³y okreœlane jako szaro¿ó³te. Piaskowce o barwie wiœ-
niowej s¹ zapewne wieku dolnotriasowego (pstry pias-
kowiec). Ich wychodnie pojawiaj¹ siê we wsi Lipowa,
w odleg³oœci 3 km na pó³nocny wschód od kolegiaty (ryc.
11). Pozosta³e barwne odmiany piaskowców, u¿yte przez
budowniczych w œredniowieczu, s¹ wieku dolnojurajskiego
i z du¿ym prawdopodobieñstwem pochodz¹ z jednego
Ÿród³a, jakim by³a wychodnia piaskowców w miejscowo-
œci Podole (ryc. 11), w odleg³oœci 5 km na pó³nocny
wschód od kolegiaty, opisana przez Samsonowicza (1929)
i Pieñkowskiego (1983, 2004). Niektóre ciosy piaskowco-
we zapewne zosta³y u¿yte powtórnie po rozbiórce wcze-
œniejszych murów. Wskazuje na to ró¿na d³ugoœæ ciosów w
romañskich fragmentach kolegiaty zbudowanych w ró¿-
nym czasie, a tak¿e antropogeniczne ¿³obienia i dziury w
murach wie¿ na wysokoœci ponad 3 m – niespotykane tak
wysoko nigdzie indziej.

ANTROPOGENICZNE
¯£OBIENIA W PIASKOWCU

W ciosach piaskowcowych kolegiaty w Opatowie s¹
widoczne zag³êbienia, wykonane ludzk¹ rêk¹ w formie
pó³kulistych i wyd³u¿onych ¿³obieñ (ryc. 12 i 13). Wiêksze
ich nagromadzenia wystêpuj¹ na œcianie po³udniowej tran-
septu i prezbiterium oraz wschodniej prezbiterium. Znacz-
nie mniej jest ich na murze po³udniowej apsydy i na
frontowej œcianie kolegiaty. Pojedyncze widniej¹ na pó³noc-
nej œcianie œwi¹tyni.

Zag³êbienia pó³kuliste maj¹ g³êbokoœæ i œrednicê kilku
centymetrów, najczêœciej w granicach 2–3 cm, rzadziej 1–2
i ponad 4 cm. Powierzchnie wewn¹trz tych zag³êbieñ nosz¹
zwykle œlady zarysowañ, choæ zdarzaj¹ siê te¿ wypolerowa-

ne. ¯³obienia te wykonywano w murze najczêœciej na wyso-
koœci 150–200 cm nad ziemi¹, rzadziej wy¿ej, do 250 cm.
Pojedyncze wystêpuj¹ na wysokoœci mniejszej ni¿ 100 cm
lub nawet 50 cm i to tylko w po³udniowej œcianie transeptu.
¯³obienia pod³u¿ne (lancetowate) równie¿ s¹ g³êbokie na
kilka centymetrów. Wiêkszoœæ z nich jest prostolinijna, tyl-
ko niektóre maj¹ falisty kszta³t. Ich d³ugoœæ mieœci siê
najczêœciej w granicach 5–15 cm, rzadko przekracza 20 cm.

Interesuj¹ce jest usytuowanie ¿³obieñ na frontowej
œcianie kolegiaty. Pojawiaj¹ siê one w ró¿nych fragmen-
tach obu wie¿ na wysokoœci ponad 300 cm. S¹ obecne rów-
nie¿ w romañskim portalu w œcianie pó³nocnej, ale maj¹
tam formê w¹skich rys, znacznie ró¿ni¹cych siê od
zag³êbieñ lancetowatych.

¯³obienia w piaskowcowych ciosach murów kolegiaty
opatowskiej ró¿ni¹ siê od podobnych form na œcianach ro-
mañskich koœcio³ów w Krakowie, Prandocinie i Mokrsku
zarówno morfologi¹, jak i usytuowaniem wzglêdem siebie.
¯³obienia w murach kolegiaty opatowskiej s¹ lancetowate,
szersze ni¿ opisane wczeœniej (Bromowicz, Magiera, 2021)
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Ryc. 11. Lokalizacja wychodni piaskowców u¿ytych do budowy kolegiaty w Opatowie na podstawie Szczegó³owej Mapy Geologicznej
Polski 1 : 50 000, arkusze: Opatów (Dowgia³³o, 1972) i Ostrowiec Œwiêtokrzyski (Romanek, 1991). Podk³ad: geoportal.gov.pl
Fig. 11. Location of exposures of the sandstones used in the collegiate church in Opatów based on Szczegó³owa Mapa Geologiczna Pol-
ski 1 : 50.000, sheets: Opatów (Dowgia³³o, 1972) and Ostrowiec Œwiêtokrzyski (Romanek, 1991). Backdrop: geoportal.gov.pl

Ryc. 12. Pó³kuliste zag³êbienia w murze kolegiaty w Opatowie,
o wyg³adzonych i zarysowanych wewnêtrznych powierzchniach
Fig. 12. Hemispherical holes in a wall of the collegiate church in
Opatów. Inner surfaces are scratched or polished



z wymienionych trzech miast. Maj¹ one postaæ rysy, a po-
nadto s¹ znacznie krótsze ni¿ tamte. Dziury i ¿³obienia
wystêpuj¹ w murach kolegiaty osobno, podczas gdy w
koœcio³ach w Krakowie, Prandocinie i Mokrsku czêsto siê
pokrywaj¹. Mo¿na st¹d wnosiæ, ¿e w Opatowie, zgodnie
z opini¹ £uszczkiewicza (1900), zag³êbienia powsta³y jako
wynik ostrzenia broni, podczas gdy w tamtych budowlach
– jako miejsca pozyskiwania materia³u o w³aœciwoœciach
uzdrawiaj¹cych.

WNIOSKI

Romañskie mury kolegiaty w Opatowie zbudowano
z szarych i ¿ó³toszarych piaskowców wieku dolnojuraj-
skiego, pochodz¹cych zapewne z wychodni we wsi Podole,
za³o¿onej w odleg³oœci ok. 4 km na pó³nocny wschód od
Opatowa. W kolejnych romañskich przebudowach wyko-
rzystano piaskowce z tego samego Ÿród³a, jak te¿, wtórnie,
ze zniszczonych b¹dŸ wczeœniej rozebranych budowli. Pias-
kowce czerwone, dolnotriasowe, zastosowano zapewne
dopiero do póŸnogotyckiej przebudowy kolegiaty.

Po porównaniu form oraz rozmieszczenia antropoge-
nicznych ¿³obieñ w murach kolegiaty w Opatowie z za-
g³êbieniami wykonanymi w innych romañskich koœcio³ach
w Polsce stwierdzono, ¿e by³y one formowane w odmienny
sposób i zapewne w innym celu.

Autorzy dziêkuj¹ Recenzentom za wnikliwe i konstruktywne
uwagi.
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Ryc. 13. Pó³kuliste i wyd³u¿one ¿³obienia w ciosie piaskowcowym z muru kolegiaty w Opatowie
Fig. 13. Hemispherical holes and elongated grooves in a wall of the collegiate church in Opatów


