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Badania dotycz¹ strefy bez³upkowej z³o¿a rud miedzi
na monoklinie przedsudeckiej, zwi¹zanej z centraln¹ ele-
wacj¹ Rudnej. Z³o¿e tworzy pok³ad, seria z³o¿owa w tym
rejonie to: dolomit wapnisty (1,4 m), dolomit smugowany
(0,2 m), dolomit jasnoszary (0,2 m) oraz piaskowiec (3,5
m). Próbki pobrano w profilu pionowym o mi¹¿szoœci 5,3
m oraz punktowo w obrêbie badanego pola.

Przeprowadzono identyfikacjê minera³ów kruszco-
wych w œwietle odbitym oraz analizê chemiczn¹,
dotycz¹c¹ rozprzestrzenia metali w obrêbie tego profilu.
Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na zbadanie rozk³adu
zawartoœci srebra.

Stwierdzono nastêpuj¹ce minera³y kruszcowe: chalko-
zyn, digenit, bornit i kowelin, oraz œladowo piryt, chalkopi-
ryt i minera³y z grupy tennantytu. G³ównym minera³em
kruszcowym jest chalkozyn o barwie bia³oszarej z odcie-
niem niebieskim. Mineralizacja chalkozynowa jest nie-
równomierna. W dolomitach chalkozyn wystêpuje w
postaci drobno rozproszonych ziarn, a miejscami tworzy
wiêksze ich skupienia. Powszechnie spotykane s¹ w dolo-
micie inkrustacje szcz¹tków organizmów przez chalkozyn.
W piaskowcach chalkozyn najczêœciej cementuje ziarna
kwarcu. Obok chalkozynu wystêpuje digenit, najczêœciej w
formie rozproszonych, drobnych ziarn. Bornit wystêpuje w

zrostach z digenitem lub chalkozynem, wyj¹tkowo tworzy
samodzielne skupienia. Mineralizacja kruszcowa, zarówno
w dolomitach, jak i piaskowcach, jest typu cementacyjny.

W skali ca³ego z³o¿a najbogatsze obszary srebronoœne
wystêpuj¹ na obszarze górniczym ZG Lubin (ponad
100g/t), rudy z obszaru górniczego ZG Rudna charaktery-
zuj¹ siê œredni¹ koncentracja srebra, zawart¹ w przedziale
41–50 g/t (Suchan, 2001). Œrednia zawartoœæ srebra w
rudzie ³upkowej wynosi 134 g/t, natomiast dla rud dolomi-
towej i piaskowcowej odpowiednio: 84 i 80 g/t. Otrzymy-
wany w wyniku przeróbki koncentrat, na który sk³ada siê
ruda z ZG Rudna i czêœciowo z dawnego ZG Sieroszowice,
osi¹ga zawartoœæ srebra 592 g/t (Suchan, 2001).

Dotychczasowe badania rozprzestrzenienia srebra w
kopalni Rudna wskazuj¹, ¿e g³ównym noœnikiem tego
kruszcu jest chalkozyn, który mo¿e zawieraæ 0,04–6,82%
wagowych Ag (Kijewski, 1998). Bornit, zw³aszcza w
odmianie „wrzosowej”, mo¿e zawieraæ 0,18–21,0% wag.
tego pierwiastka.

Dalsze badania w mikroobszarze pozwol¹ na okreœle-
nie zmiennoœci zawartoœci srebra w innych minera³ach
kruszcowych wystêpuj¹cych w badanym profilu.
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Wp³yw historii powstawania z³ó¿ ropy i gazu w wêglanowych ska³ach dolomitu
g³ównego na specyficzne cechy ska³ zbiornikowych:

z³o¿a o mieszanym typie zwil¿alnoœci

Piotr Such*

Rafowe facje w utworach dolomitu g³ównego wyró¿-
niaj¹ siê dobrymi w³aœciwoœciami zbiornikowymi i filtra-
cyjnymi. S¹ ska³ami zbiornikowymi dla wielu z³ó¿ na Ni¿u
Polskim m.in. BMB. Sposób, w jaki powsta³y te z³o¿a sil-
nie rzutuje na parametry z³o¿owe ska³ zbiornikowych, z
których s¹ zbudowane. W ich przypadku ska³y zbiorniko-
we by³y równoczeœnie ska³ami macierzystymi. Po genera-
cji wêglowodorów rezydualna materia organiczna, czêsto
wymieszana z minera³ami ilastymi od³o¿y³a siê na œcian-
kach czêœci porów. Te pory ska³y s¹ ropozwil¿alne, nato-
miast pory pozbawione tej „wyk³adziny” pozosta³y

wodozwil¿alne. W rezultacie powsta³a ska³a o mieszanym
typie zwil¿alnoœci, przy czym dominuj¹ca podatnoœæ na
zwil¿anie zale¿a³a od zawartoœci materii organicznej. W
sumie wiêc, wszystkie ska³y zbiornikowe charakteryzuj¹
siê mieszanym typem zwil¿alnoœci natomiast dominuj¹cy
jej typ zmienia siê od punktu do punktu na przestrzeni kilku
cm. Na ten obraz nale¿y jeszcze na³o¿yæ specyficzny typ
przestrzeni porowej dominuj¹cy w facjach rafowych. S¹ to
ska³y o du¿ej porowatoœci, któr¹ tworzy niewielka liczba
bardzo du¿ych porów (œrednice rzêdu 0,3 mm, a wiêc prak-
tycznie mo¿na je ju¿ okreœlaæ jako mikrokawerny). Prze-
puszczalnoœæ jest relatywnie niska. Transport p³ynów
z³o¿owych zapewnia bardzo niewielka liczba kana³ów
³¹cz¹cych poszczególne pory (Such & Leœniak, 2001).

Tak wykszta³cone ska³y zbiornikowe w specyficzny
sposób bêd¹ oddzia³ywaæ z p³ynami z³o¿owymi. Tam gdzie
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