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1 Świetlik 

1.1 Konstrukcja no śna świetlika –d źwigary  

Stopy(głowice) stanowiące oparcie dźwigara na murze oczyścić i pokryć powłokami 

malarskimi zabezpieczającymi przed klasą środowiska C3. Lokalne ubytki powłok malarskich 

na strukturze dźwigarów oczyścić oraz zabezpieczyć w sposób zabezpieczającym przed 

klasą środowiska C3. 

Elementy stalowe  zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczyścić 

metodą strumieniowo-cierną do stopnia czystości SA 21/2 wg (PN-EN -ISO 8501-1, n.d.). 

Oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć powłoką dwuskładnikową np. Zestawem 

epoksydowo-poliuretanowy LANGFITZER: farba epoksydowa do gruntowania SF30 100 µm 

emalia poliuretanowa SF13 60 µm lub innym równoważny system epoksydowo-

poliuretanowy o takich samych lub lepszych właściwościach ochronnych.   

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 

45014 i PN-EN 10204  lub wynik badań laboratoryjnych potwierdzających wymaganą 

jakość.  

1.2 Ścianka kolankowa  

Odtworzyć, stosując materiał nie nasiąkliwy, np. cegła ceramiczna pełna minimalnej 

klasy 15MPa z zaprawą cementową wapienną M10. Na wierzchu odtworzonej ścianki 

wykonać wieniec BxH= 24x24cm wykonany z betonu C25/30 zbrojony stalą AIIIN –szczegóły 

według załączonego rysunki Kw_1  

 Wykaz materiałów 

• Mur cegła ceramiczna pełna klasy 15MPa 

• Zaprawa cementowo wapienna M10 

• Powłoki ochronne zabezpieczające przed klasą C3  



2 Gzyms sali muzealnej 

Spękane fragmenty rozkuć w sposób umożliwiający zamontowanie elastycznego profilu 

dylatacyjnego. Rozkuty fragment oczyścić z odspojonych części oraz pyłu ewentualnego 

tłuszczu, grzybów. Dylatację wykonać według rysunku Kw-2. stosując grunt szczepny np. Sto 

Prim Grundex lub równoważny o takich samych i lepszych właściwościach, oraz zaprawę 

wyrównującą StoTrass Kalk lub równoważny o takich samych i lepszych właściwościach.  

3 Gzymsy zewn ętrzne oraz tarasy  rotund 

Zdegradowane i spękane fragmenty rozkuć oczyścić z grzybów tłuszczu i cząstek 

wolnych. Na przygotowane podłoże stosować tynki podkładowe wyrównawcze np. Sto-

Faserputz lub równoważny o takich samych i lepszych właściwościach. W kolejnym etapie 

zastosować zaprawy sztukatorskie np. StoMurisol ZSP lub równoważny o takich samych i 

lepszych właściwościach 
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4.1  Rysunki 

Kw_1 Ścianka kolnakowa 

Kw_2 Dylatacja gzymsu  


